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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegdfowe

UWAGA :

Wszystkie materialy zastosowano w niniejszej Specyfikacji
Technicznej, przyjeto ze wzgledu na ich wilasciwosci tj
izolacyjnos$é, wytrzymatosé, estetyke, kolorystyke itp. Zostaty
one uzgodnione z Inwestorem na etapie projektowania, lecz
mogq ulec zmianie, za zgodq Projektanta i Inwestora na etapie
realizacji budynku, w przypadku zaproponowania przez
Wykonawce, materiatu, tanszego o podobnych, nie gorszych
wilasciwosciach
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SST-B-1 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45112100-6

1.

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

1.5

2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych przy budynku laboratorium w temacie: , Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych (wykopy i
zasypki) przy wykopach fundamentowych.

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badz
nachyleniu 1 :0,2

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Wymagania ogdlne.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopéw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do ewentualnych
zasypOw. Grunty powinny spetniac¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST.

Zasypki
Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z

oktadu lub dowieziony nie moze zawieraé gruzu, korzeni, materiatébw pochodzenia organicznego i
spetniac¢ nastepujace wymagania:

. wskaznik réznoziarnistosci >5

. wskaznik piaskowy >35

. wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s

. zawartos¢ frakcji pytowej i itowej s10 %
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

SPRZET

Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogodlne
Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, tadowarki),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki.,zgarniarki),
. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogélne wymagania
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST. Wymagania ogélne
Transport gruntow

Przewiduje sie odwdz odspojonego gruntu na wysypisko na odlegto$¢ ok.5,0km od placu budowy.
Grunt wywozi¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

WYKONANIE ROBOT

0Ogdlne zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST Wymagania Ogolne.

Zasady prowadzenia robét

Warunki wykonania wykopow:

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze infrastruktury
podziemnej oraz rozbidrke placu z ptyt drogowych. Prace mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia
Inspektora Nadzoru.

Po zebraniu warstwy humusu, przystgpi¢ nalezy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzi¢ nalezy na
rozkop, zachowujac nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu sie ziemi do wykopu, sprzetem
ciezkim, koparka z zapasem dna wykopu min 0,6m z kazdej strony od lini projektowanych taw
fundamentowych budynku. Czes¢ ziemi nalezy zostawi¢ na odktad tak aby nie zagrazata osunieciem
sie do wykopu. Reszte nalezy wywozi¢ na wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych -
mechaniczne w 0k.95%, reczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podfoza nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
deskowania fundamentéw. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno
zostawia¢ wykopéw otwartych na dtuzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie
gruntéow pod wptywem woéd opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i obsuwaniem
sie Scian. Nie wolno wykonywac¢ wykopdéw fundamentowych, sprzetm pracujagcym na dnie wykopu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
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5.2.2 Warunki wykonania zasypki:

5.2.3

6.1

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

7.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, $mieci i osuszone.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane recznie,warstwami grubosci 0,20 m przy
stosowaniu ubijakéw recznych, Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z odkfadu.

Minimalne parametry zageszczenia

Zageszczenie gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, modut Mo=80 Mpa
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania Ogodlne

Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na:

. zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
. doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

. zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestosc¢ i zakres testéw i pomiaréw podano ponizej.
Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowéw wykonywac tasma w linii prostej.
Pomiary wykopdw pod obiekty nalezy wykonywaé w kazdym znaczacym przekroju.

Pomiary zagtebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarza i poziomie.

Szerokos¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie fundamentéw i $cian
fundamentowych oraz ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacjg projektowaq

Zagtebienie dna

Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokos$ciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do + 1 ¢

Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z punktem 5
niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, modut Mo=80 Mpa

OBMIAR ROBOT
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7.1

10.

10.1

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogélne. pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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SST-B-2 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét
zelbetowych w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji z zelbetu. W zakres tych robét wchodzi, przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okragtymi gtadkimi i zebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania :

. stép i taw fundamentowych

. $cian fundamentowych i Scian piwnic
. $cian szybu windowego

. stupdéw i rdzeni

. podciagéw, belek nadprozy, wiencéw
. ptyt stropowych i dachowych

. schodéw

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogodlne

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zarob mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego
lub pojemnika transportowego

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajagca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw. w ten
sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb (np. beton
klasy B30 - RbG = 30 Mpa).

Nasiakliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktdérg zdolny jest wchtonaé beton do jego masy w
stanie suchym.
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1.5

2.1

2.2

3.2

4.1

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacj
Projektowg, ST i poleceniami Konstruktora.

MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

A-III (34GS) - zbrojenie gtéwne o przekroju 8,0-20,0mm

A-0 (STOS) - zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion o przekroju 6,0 — 8,0mm
Zbrojenie stropédw na przebicie - kotwy kotkowe HALFEN-DEHA :

- HDB-14/305-3/660

- HDB-14/305-2/440

- HDB-10/205-3/420

Klasa betonu
Do catosci robét przyjeto beton klasy €25/30 konsystencji pétciekiej.
TRANSPORT

Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

. znak wytwoércy,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,

. znak obrébki cieplnej,

. $rednice nominalng, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

. na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéow, farb lub innych
zanieczyszczen,

. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéow i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

. prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz

5mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

0Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwérni betonu

Mase betonowa nalezy transportowacé srodkami nie powodujacymi:

. naruszenia jednorodnosci masy,

. zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

SPRZET
Roboty betonowe

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4.2

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10m. Stosowaé wibratory wgtebne
o czestotliwosci min. 6000 drgann/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac, np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢
dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej
ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowacd. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie. Haki, odgiecia pretéow, ztacza i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywac¢ z zachowaniem postanowienn normy PN-91/S-10042.

Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm $rednicy, i 1.5 mm dla
pretéw ponad 12 mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawad. Ilo$¢é zbrojenia w poszczegdlnych
elementach - wg projektu knstrukcyjnego. W trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ marki stalowe.
Kotwy kotkowe HALFEN-DEHA nalezy rozmieszcza¢ wg rysunku konstrukcyjnego dotyczacego
zbrojenia stropéw.

Deskowanie

Proponuje sie przyja¢ deskowanie:

- dla fundamentéw, Scian, stupéw - drobnowymiarowe np. Stal-Form.

- dla belek, podciagéw i schodéw - tradycyjne z ptyt i desek

- dla ptyt stropowych - wielkowymiarowe np PERI

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié sztywnos$¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢
fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw ciektych
powinny by¢ tak szczelne. aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem
masg betonowg doktadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie systemowe przed
wypetnieniem ich masg betonowg powinno by¢é posmarowane srodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym
rozdeskowanie. Deskowanie tradycyjne, pred betonowaniem nalezy obficie skropi¢ woda.
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5.2

5.2.1

5.2.2

6.1

6.2

Betonowanie

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture
betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza
Inzynier, po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed
planowanym betonowaniem. Informacje te bedg zawiera¢ w szczegélnosci harmonogram dostaw
betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, sposéb pielegnacji i rozformowania oraz opis
dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a
takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie mozna rozpoczaé
po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki
moze odbywac sie tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Wibratory wgtebne
nalezy stosowad o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W
temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpoczgé¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z domieszkami przy$pieszajacymi
wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody. W czasie
dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega
na sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze
wypetnieniem zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi Projektu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych
materiatéw. W szczegoélnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek,
wymagang jakos$¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim
poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba
takze o gromadzenie prébek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu
konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

Wykonczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie
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6.3

6.3.1

8.1

8.2

8.3

. krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2 cm

. pekniecia sq niedopuszczalne

. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu

. rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250:

. konsystencja mieszanki betonowej.

. zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymato$c betonu na $ciskanie,

. nasigkliwos$¢ betonu. .

. odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu.

. przepuszczalnos¢ wody przez beton..

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robo6t objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Odbiér dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

. znak wytwoércy,

. $rednice nominalng,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,

»  znak obrébki cieplnej.

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

. zgodnos¢ ksztattu pretéw,

. zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegolnych przekrojach,
. prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien,

. zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

Odbior betonowania

Odbiorom podlegajq:

. receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
. dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

. odbidér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

. jakos¢ i pozycja zbrojenia i $rub fundamentowych
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9.1

10.

. odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.
. pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SST-B-3 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520-2

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

5.1.4

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot
murowych wystepujacych w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii
dla Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

- wykonanie $cian zewn. i wewnetrznych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W gr.25,0cm
- wykonanie kanatu spalinowego SCHIEDEL RONDO PLUS 38x50cm z wentylacjg

- Sciany murowane z cegty dziurawki, gr. 12 cm

- szpatdowanie Scian z cegty modularnej DZ 188, gr. 9 cm

- §ciany murowane z cegty dziurawki, gr. 12,0cm i 6,5 cm

- obudowa kanatu spalinowego $cianka z cegty dziurawki gr.6,0cm

- obudowa kanatu spalinowego $cianka z cegty petnej gr.12,0cm (ponad dachem)

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. Czes¢ ogélna.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét
podano w ST. "Wymagania ogdlne".
MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania podano w ST. ,Wymagania ogélne".
Rodzaje materialow dla wykonania rob6t murowych

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z pustaka POROTHERM

- pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm
- zaprawa cementowo-wapienna M-7

Kanat spalinowy SCHIEDEL RONDO PLUS

- pustaki betonowe SCHIEDEL RONDO PLUS 38x50cm
- zaprawa montazowa Schiedel
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2.2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

- ptyta kominowa systemowa SCHIDEL RONDO PLUS
- drzwiczki rewizyjne systemowe
- zaluzje stalowe (zakorniczenie wylotow wentylacyjnych)

Scianki dziatowe z cegiet

- cegta dziurawka 25,0x12,0x6,5cm

- cegta petna kl.15 25,0x12,0x6,5cm

- cegta modularna DZ-188 288x88x188mm kl.25

- zaprawa cementowo-wapienna M-7

- bednarka 20x2mm (zbrojenie Scianek dziatowych gr.6,5cm)

SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania roboét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do realizacji stuzq:
e betoniarki
e kielnie, mtotki, poziomice, sznurki, katowniki i piony murarskie lub inne zaakceptowany przez
Inzyniera.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Kazda dostawa pustakéw na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
. hazwe dostawcy, .

. numer identyfikacyjny zamédwienia,

. nazwe i adres Placu Budowy,

. nazwe producenta,

. specyfikacje rodzajowa i iloSciowg zamdwienia,

. klase,

. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

. protokoty kontroli jakosci.

Pustaki nalezy magazynowaé na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie spoiwami,
zaprawami, mieszankg betonowa.

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne".
Przed przystgpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos$¢ klasy oznaczonej na pustakach z
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

6.1

6.2

zamdéwieniami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi proby dorazne przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na
uderzenia, przetomu.

Sciany zewnetrzne z pustakéw POROTHERM 25 gr.25,0cm

Sciany nadziemia nalezy wykonac¢ z pustakéw POROTHERM gr.25,0cm i klasy 15 na zaprawie cem-wap
M-7. Pustaki I-szej warstwy nalezy uktadac na izolacji z papy. Sciany zakoriczy¢ wiericem zelbetowym.

Kanat spalinowy SCHIEDEL RONDO PLUS

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z pustakéw systemowych SCHIEDEL. Pustaki nalezy murowac na
zaprawie montazowej Schiedel. W trakcie murowania nalezy w kanale spalinowym osadzac rure
przewsodu spalinowego (ceramiczng lub ze stali kwasoodpornej). Rure izolowaé wetng mineralna.
Zaprawa montazowa powinna by¢ potozona jedynie na Sciankach pustaka (kanaty wentylujace nie
powinny mie¢ kontaktu z zaprawg). W przypadku przerw w montazu komina nalezy zabezpieczy¢ jego
wnetrze przed zamoknieciem. Zewnetrzne $cianki przewodu wentylacyjnego nie mogg by¢ obcigzane
innymi elementami budowlanymi. Otwory stropowe muszg by¢ na catym obwodzie o 2 -3 cm wieksze
od wymiaru zewnetrznego pustakow. Powstatg w ten sposéb dylatacje nalezy szczelnie wypetni¢ wetng
mineralng lub innym niepalnym materiatem izolacyjnym.

Obudowa kanatu spalinowego

Na poszczegélnych kondygnacjach, kanat spalinowy bedzie obudowany $ciankami z cegty dziurawki gr.
6,5cm. Nalezy zachowac wigzania murarskie, na naroza stosowac cegte petng aby unikngé¢ widocznych
kanatéw w cegtach dziurawkach. Pod stropami nalezy zostawi¢ szczeline dylatacyjna, ktérg po
zakoriczeniu murowania nalezy wypeni¢ pianka uszczelniajaca. Scianki taczy¢ nalezy z $cianami
wewnetrznymi poprzez wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany lub osadzaniem kotew z pretow
stalowych ($r. co 50,0cm tj co 4 warstwy cegietl). Ponad dachem, kanaty nalezy obudowac $cianka z
cegly petnej gr.12,0cm. Na zatozonej wysokosci nalezy osadzi¢ w $ciance zaluzje stalowe z
ptaskownika 40x5 w ramkach z katownika 40x40x3mm. Zaluzje ostania¢ bedg wyloty wentylacyjne na
kominach. Wszystkie elementy $lusarskie, osadzane w $ciankach, bedg warsztatowo wykonczone i
pomalowane. Kanat spalinowy nalezy zakonczy¢ czapka systemowg SCHIEDEL. Szczegoty wykoniczenia
kominéw wg dokumentacji projektowej.

Scianki dziatowe

W zaleznosci od projektowanych rozwigzan, $cianki dziatowe projektuje sie z cegty gr.6,5cm, 12,0cm lub
z cegly DZ-18 gr.9,0cm. Scianki dzialowe o gruboéci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej
marki M-7, w co czwartej spoinie poziomej uktada¢ zbrojenie z bednarki lub pretéw okragtych. Scianki
dziatowe powinny by¢ potaczone ze $cianami za pomocg strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie
zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$¢ co najmniej 7 cm.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. "Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
Ocene jakos$ci materiatéw przed montazem i sprawdzenie kompletnosci dokumentéw.
Kontrole jakosci wykonania przewodéw kominowych zgodnie z kryteriami:
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6.3

8.2

9.1

10.

» regularnos$¢ wigzania

e rodzaj uzytej zaprawy

» odchylenia grubosci spoiny:!: 3 mm

« spoina pozioma normowej grubosci 12mm, pionowa 10 mm

» odchylenie powierzchniowe nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1 m w kazdym
kierunku oraz 10 mm dla catej $ciany. Sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty dtugosci 2 m oraz
niwelatora laserowego

« sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBiOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogélne".

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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SST-B-4 IZOLACIE
kod CPV 45321000-3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania izolacji w
temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie izolacji:
. przeciwwilgociowych
- pionowych i poziomych fundamentéw
- poziomych podposadzkowych
. cieplnych
- $cian fundamentowych
- podposadzkowych
- $cian zewnetrznych
- dachu
. akustycznych
- posadzek
- Scian pomieszczen technicznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST. ,,Wymagania ogdline"

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST. "Wymagania ogdlne

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw

- mineralna zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN-1C

- styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uzyciu tasm ASO- DICHTBAND 2000 na
zaprawie AQUAFIN 2K
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2.2.2 Izolacja pionowa s$cian fundamentowych i piwnicznych
- mineralna zaprawa uszczelniajgca AQUAFIN-1C
- masa bitumiczna COMBIFLEX-C2 ($ciany zewnetrzne od zewnatrz)
- styki izolacji poziomej i pionowej uszczelnione przy uzyciu tasm ASO- DICHTBAND 2000 na
zaprawie AQUAFIN 2K
2.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pod stopami i tawami fundamentowymi

- preparat gruntujacy Abizol R
- 2x papa na lepiku

2.2.3 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe

- papa zgrzewalna VEDATECT G200 S4
- gaz propanowo-butanowy ptynny

2.2.4 Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe w pom. ,mokrych”
- ptynna folia uszczelniajaca elastyczna SANIFLEX

2.3 Izolacje cieplne

2.3.1 Izolacja scian fundamentowych

- polistyren ekstrudowany URSA XPS N-III-L gr.18,0cm
- mineralna zaprawa uszczelniajagca AQUAFIN-1C

2.3.2 Izolacja cieplna podposadzkowa
- plyty URSA XPS N-III-L gr.8,0cm
2.3.3 Izolacja scian zewnetrznych

- ptyt styropianowe EPS 70-040 gr.18,0, 5,0, 2,0cm
- taczniki stalowe do ptyt styropianowych

2.3.4 Izolacje cieplna dachu z :

dach nad hydrofornig:
- ptyt styropianowych laminowanych EPS 100-038 gr. 20,0cm

dach nad parterem i klatkg schodowa:
- ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 18,0cm, 5,0cm (ocieplenie elem. zelbetowych)
- ptyt styropianowych laminowanych EPS 100-038 gr. 20,0cm

dach nad II-pietrem:
- ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 18,0cm (ocieplenie $cian szybu windowego)
- ptyt styropianowych laminowanych EPS 100-038 gr. 20,0cm

dach nad I-pietrem:
- ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. $r. 10,0cm (warstwa spadkowa z ptyt klinowych)
- ptyt ptyt styrodurowych URSA XPS N-III-L gr.10,0i 5,0cm
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2.3.5

2.4

2.4.1

3.1

3.2

5.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

1zolacje cieplna komindéw i Scian attyki (od wewnatrz dachu) :

- ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 2,0, 5,0cm
- zaprawa klejowa do styropianu, siatka zbrojeniowa wg systemu elewacyjnego

Izolacje akustyczne
Izolacja akustyczna stropu

- izolacja z maty dzwiekochtonnej ETHAFOAM 222E gr.5 mm
- z ptyt styropianowych EPS 100-038 grub. 4,0cm

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogolne"
Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

Transport materiatéow i sktadowanie

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty

powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST."Wymagania ogdlne"

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy
izolacji w spos6b rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podfoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu taczenia
materiatdw. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz podtoza podczas nanoszenia srodkéw gruntujgcych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz
5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wykonawca kazdorazowo uzyska
zgode Inspektora na przystgpienie do uktadania materiatéw izolacyjnych.

Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Izolacja pod tawami i stopami fundamentowymi
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

Kolejnos¢ robot

1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu $rodkiem gruntujagcym Abizol R

2. Przyklejenie 2 warstw papy asfaltowej izolacyjnej

Izolacji podlega cata powierzchnia chudego betonu. Stosowac na suche, oczyszczone podtoze przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65%. Abizol R nanosi¢ przy pomocy szczotki. Pape rozwijaé na warstwie
goracego lepiku. Drugg warstwe papy mozna uktadac¢ bezposrednio po zakonczeniu warstwy I-szej.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa fundamentdw i $cian piwnic i fundamentowych

Kolejnos¢ robot

1. Zagruntowanie powierzchni zaprawg mineralng AQUAFIN-1C rozcienczong wodg w
stosunku 1:1

2. Naniesienie zaprawg mineralng AQUAFIN-1C (ok. 1,5kg/m2)

3. 1-krotne naniesienie bitumicznej masy uszczelniajgcej COMBIFLEX C-2

Stosowad na suche, oczyszczone podioze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przy aplikacji
recznej nalezy nanies¢ dwie warstwy AQUAFIN-IC o konsystencji szlamu w ustalonej ilosci przy
pomocy szczotki. Zaprawe nalezy réwnomiernie rozprowadzié¢ przygotowanym podtozu. Pierwsza
warstwe nalezy starannie wetrze¢ w podtoze. Drugg warstwe nanosimy na pierwsza, gdy ta jest
jeszcze lepka. Nie wolno dopuszczac do catkowitego przeschniecia pierwszej warstwy.

Sktadnik B preparatu COMBIFLEX-C2 doda¢ dosktadnika A. Mieszag za pomoca mieszadta
wolnoobrotowego (ok. 300 obr/min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. COMBIFLEX-C2
nalezy uktadag bez gruntowania za pomoca gtadkiej pacy. Nierédwnosci nalezy uprzednio uzupetnic.
W celu uzyskania powtoki o jednakowej grubosci naktadamy odpowiednia ilo$¢ materiatu paca zebata,
a nastepnie gtadka. Grubos$éwarstwy ok.21,5mm. Czas tworzenia powloki zalezy od panujacych
warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 £ 2°C).

Wykonanie fasetki uszczelniajgcej na styku scian i taw fundamentowych

Kolejnosé roboét

1. Rozciagniecie zaprawy AQUAFIN 2K tworzac fasetke o promieniu ok.5,0cm
2. Wklejenie w zaprawe tasmy uszczelniajacej ASO- DICHTBAND 2000
3. Dwukrotne naniesienie zaprawy uszczelniajagcej AQUAFIN-1C

Stosowad na suche, oczyszczone podioze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.

Wykonanie izolacji posadzki z papy zgrzewalnej

Kolejnos¢ robot

Oczyszczenie podtoza

Rozwiniecie rolki papy

Przyciecie i zrolowanie przycietej papy

Podgrzewanie palnikiem i utozenie jednej warstwy papy
Utozenie drugiej warstwy papy

oW

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ wmiejscu, w ktéorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwéch
koncow do srodka. Miejsca zakltadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktéorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

~BUDOWA LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO”".



21

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegdfowe

5.2.5

5.3.

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak
wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Druga warstwa papy powinny by¢ uktadana w kierunku prostopadtym do warstwy pierwszej.

Izolacja z ptnnej folii pod oktadzine z ptytek w pom. mokrych

. zaruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym
. uszczelnienie narozy $ciana/podtoga i $ciana/s$ciana oraz przejs$¢ rurowych tasma izolacyjng
. wykonanie uszczelnienia powierzchniowego ptynng masg uszczelniajacq, elastyczng

SANIFLEX- gotowg nanoszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach
roboczych. Drugq warstwe nalezy nanie$¢ po wyschnieciu pierwszej.

Zasady wykonania izolacji cieplnych
Izolacja $cian fundamentowych

Izolacji podlega cata powierzchnia sciany fundamentowej od strony zewnetrznej od tawy
fundamentowej do goéry cokotu. Ptyty styrodurowe URSA XPS N-III-L gr.18,0cm nalezy klei¢ na
zaprawie uszczelniajgcej AQUAFIN-1C na plackach wielkosci dioni. Ptyty przykleja¢ z przesunietymi
pionowymi spoinami . Potaczenia ptyt nie moga znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciagtych
Nie nalezy wprowadzac zaprawy w potgczenia ptyt . Nalezy zwrécié szczegdlng uwage aby nie
uszkodzi¢ izolacji w trakcie zasypywania budynku albo przed zasypaniem, nalezy jg zabezpieczy¢ folig
polietylenowg wyttaczang np Fondaline do poziomu docelowego terenu.

Izolacja cieplna podposadzkowa

Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej nalezy na sucho utozy¢
warstwe z ptyt styrodurowych URSA XPS N-III-L gr. 8,0cm. Plyty powinny Scisle do siebie przylegad.
W tym celu krawedzie boczne ptyt, ktore byly ciete, nalezy doktadnie szlifowaé. Nalezy prowadzi¢
roboty tak aby nie uszkodzi¢ izolacji p.wilgociowej. Pracownicy powinni posiada¢ obuwie na podeszwie
gumowej.

Izolacja cieplna $cian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne z pustaka POROTHERM, nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 70-040

gr. 18,0cm. Ptyty przyklei¢ na zaprawie klejowej, dobranej wraz z catym systemem elewacyjnym
tynkéw cienkowarstwowych.

Klej na ptyte nanosi¢ w nastepujacy sposob ; pasek 5 cm materiatu dookota ptyty i w srodku trzy
placki wielkosci dfoni. Ilo$¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby ptyta byta przyklejona 40 %
swojej powierzchni. Ptyty powinny $cisle do siebie przylegaé, Ewentualne szczeliny nalezy wypetniac
pianka uszczelniajaca. Ptyty przyklejaé z przesunietymi pionowymi spoinami . Potaczenia piyt nie
moga znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciggtych. Przy ocieplaniu osciezy drzwi i okien nalezy
zwroci¢ uwage , aby szerokos¢ ramy okna byta jednakowa z obu stron. Dodatkowo ptyty nalezy
mocowac do Sciany za pomocg tacznikéw metalowych wwiercanych, przyjmujac 4-6szt/m2. W strefach
skrajnych budynku (ok. 1,0m szer.) nalezy ilo$¢ tacznikéw zwiekszy¢ do 8szt/m2. Dtugosc¢ tacznikow
powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w $cianie wynosito min. 6,0cm.

Izolacja cieplna dachu (bez dachu nad I-szym pietrem)
Na uprzednio wykonanej paroizolacji z papy zgrzewalnej nalezy utozy¢ na sucho warstwe ptyt

styropianowych klinowych laminowanych EPS 100-038 o $r.gr.20,0cm. Zakladany spadek powinien
wynosi¢ 3%. Plyty powinny Scisle do siebie przylegaé, ewentualne szczeliny nalezy wypetnia¢ piankg
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uszczelniajaca. Plyty nalezy mocowac do podtoza za pomoca tacznikéw metalowych wwiercanych,
przyjmujac 4 szt/m2. Warstwe ocieplenia nalezy pokry¢ 2-warstwami papy termozgrzewalnej.

5.3.5 1Izolacja cieplna dachu nad I-szym pietrem

Na uprzednio wykonanej paroizolacji z papy zgrzewalnej nalezy utozy¢ na sucho warstwe ptyt
styropianowych klinowych EPS 100-038 o $r.gr.10,0cm. Zaktadany spadek powinien wynosi¢ 3%.
Ptyty powinny Scisle do siebie przylegaé, ewentualne szczeliny nalezy wypetniaé piankg uszczelniajaca.
Ptyty nalezy mocowac do podtoza za pomoca tacznikéw metalowych wwiercanych, przyjmujac 4
szt/m2. Na utozonej warstwie spadkowej, nalezy wykona¢ warstwe z zaprawy cementowej gr.4,0cm.
Ociepleniem dachu sg ptyty styrodurowe URSA XPS N-III-L, utozone na sucho w 2-warstwach
(gr.10,0+5,0cm) prostopadle do siebie. Ptyty ocieplenia nalezy pokry¢ wtdkning separacyjng i przykry¢
warstwg zwiru gr.8,0cm

5.3.6 Izolacja kominoéw, Scian attyki
Sciany attyki murowane oraz kominy ponad dachem nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 70-
040 gr. 2,0 i 5,0cm, 18,0cm wchodzacymi w system elewacyjny z tynku cienkowarstwowego. Ptyty
przykleja¢ nalezy na zaprawach klejowych wg zasad j/w.

5.4. Zasady wykonania izolacji akustycznych

5.4.1 1Izolacja akustyczna stropu
Na izolacje akustyczng stropéw (nad parterem i nad I-szym pietrem) nalezy przyja¢ maty dzwiekochlonne
ETHAFOAM gr.5,0mm i ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.4,0cm. Na oczyszczone ptyty stropowe
nalezy utozy¢ na sucho maty dzwiekochtonne ETHAFOAM z zaktadem ok.7-10,0cm. Na utozonych matach
uktadad nalezy na scho ptyty styropianowe. Ptyty powinny $cisle do siebie przylega¢, ewentualne szczeliny
nalezy wypetnia¢ piankg uszczelniajaca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. "Wymagania ogolne"

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

. sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentéw,
. sprawdzenie jakosci podtozy,
. sprawdzenie utozeniainateriatéw, prawidtowosci zaktadéw, spoin i grubosci warstw.

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdét objetych realizacja przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.
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8.1

8.2

9.1

10.

ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST. "Wymagania ogdline"

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi korncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe paln i samogasnace.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E
PN-75/B-231 00  Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — wetna mineralna
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SST-B-5 PODLOZA
kod CPV 45432130-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania podiozy pod
posadzki w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie podtozy :

. podsypka z mieszanki zwirowo-piaskowej gr.30,0cm

. podsypka z pospétki pod posadzki gr.50,0cm

. warstwa chudego betonu pod ptyte posadzki i fundamenty C-8/10 (B-10)

. ptyta betonowa z betonu C-25/30 gr.15,0cm zbrojona krzyzowo pretami @8mm 20x20cm,

dwuwarstwowo (goéra+dof)
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogéine"

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub
kilku warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnia', jest plaska i przystosowana do tego,
aby mogt sie po niej odbywac ruch ludzi lub srodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej
przedmiotéw i sprzetu. Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sq posadzka i podktad podtogowy.
Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.
Podklad podiogowy - dolna czes$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca podioze
lub tez stanowigca zespdt elementéw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podtoze
podtogowe sit skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtaego.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST. "Wymagania ogoline"

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST. "Wymagania ogolne"
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2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

3.1

3.2

3.2.1

4.1

4.2

5.1

Materialy do wykonania podtozy

Grubos$¢ warstw materiatéw podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem Technicznym

Podsypka z mieszanki zwirowo-piaskowej i pospoiki

Warstwa mieszanki zwirowo-piaskowej, wynika z koniecznosci uzupetnienia podtoza pod projektowane
warstwy posadzkowe, po wybraniu ziemi pod budynek na gtebokos¢ posadowienia taw i stop
fundamentowych. Ziemia z wykopu powinna by¢ wywieziona (pozostawi¢ mozna jedynie ilo$¢
potrzebna do obsypania budynku od zawnatrz, po wykonaniu prac fundamentowych). Grubos¢
warstwy podsypki - 0k.30,0cm. Mieszanke nalezy uktada¢ warstwami ok.15,0cm i zageszczac do
I1s=0,95.

Warstwa posp6tki o uziarnieniu 0-36 mm gat. II, zgeszczona do Is=0,95. Grubos$¢ warstwy — 50,0cm
Beton podktadowy C-8/10

Pod fundamenty i ptyte posadzki nalezy przyja¢ nalezy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej.
Grubos¢ warstwy betonowej — 10,0cm

Plyta betonowa posadzkowa

Ptyte posadzkowa nalezy wykonaé z betonu C-25/30 i wykonczy¢ zatarciem na ostro.

Grubos¢ zaktadana to 15,0cm. Posadzke nalezy zbroi¢ pretami @8, krzyzowo, o oczkach 20x20cm w
dwéch warstwach.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne"

Sprzet do wykonania roboét

Sprzet do wykonania podiozy

- ubijaki i zageszczarki spalinowe
- zacieraczki mechaniczne do posadzek

TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogoélne"

Transport materiatéw
Transport pospétki i chudego betonu - samochodami samowytadowczymi

Transport zaprawy cementowej samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie zaprawy na
miejsce wbudowania ze pomocg pompy ha samochodzie.

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robot
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5.2

5.2.1

6.1

6.1
6.2.1

6.2.2

6.3

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogélne"
Zasady wykonania robét

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robét, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., oraz
mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z
zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw materiatéw.

Przygotowanie podtozy

Podtoze nalezy wykonad tak by:

. Podfoza z mieszanki piaskowej i pospétki byto wykonane z materiatéw pozbawionych
zanieczyszczen, zageszczane warstwami co 15,0cm do stopnia zageszczenia Is=0,95.
. Podfoza z chudego betonu C-8/10 powinny posada¢ grubos$¢ 10,0cm i powinny by¢ wykoriczone

na gtadko, pod izolacje z papy
Ptyte posadzkowaq, betonowa mozna wykonywaé, gdy temperatura na jej powierzchni moze by¢
utrzymana na poziomie powyzej 5° C przez okres nie krétszy niz 4 dni. W przypadku wysokich
temperatur powietrza nalezy zredukowac¢ okres miedzy poszczegdélnymi etapami prac lub uzy¢ innych
metod zapobiegajacych przedwczesnemu wyschnieciu i zwigzaniu. Nalezy prowadzi¢ pielegnacje
wylewek poprzez nie dopuszczenie do przeschniecia gérnej powierzchni w okresie 12 h po wykonaniu.
Posadzke nalezy oddylatowac od $cian. Przed betonowaniem nalezy wykona¢ zbrojenie ptyty.

KONTROLA JAKOSCI
0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci podtozy obejmuje

. ocene stopnia zageszczenia podiozy

. grubosci warstw

. ocene réwnosci podktadu

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
b) ocene wykonania podtoza

. prawidtowos$¢ wykonanych spadkow,

. ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdéw moze wynosi¢ max. 3mm/2m i nie
wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu.

. tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

. sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty
podfogowe, elementéw mocujacych wyposazenie itp.

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania zbrojenia

. sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos$¢ z ST Izolacje

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
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8.1

8.2

9.1

10.

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST. "Wymagania ogélne"

Rodzaje odbioréow

. odbioroér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
. odbiorér wstepny,
. odbiorér koricowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
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SST-B-6 KONSTRUKCIE STALOWE
kod CPV 45223110-0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania konstrukcji
stalowych w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym sktadajacych sie
na konstrukcje stalowg

1. konstrukcji wsporczej pod fasade aluminiowo-szklang szklarni
- stupy i rygle s$cian
2. konstrukcji wsporczej pod urzadzenia wentylacyjne na dachu I-pietra

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST Wymagania Ogodlne

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa. ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
Wymagania Ogdlne. Wykonawca konstrukcji powinien by¢ firmg spetniajacqg wymagania Normy PN-
B06200:1997 wedtug zatacznika D niniejszej normy

MATERIALY

Stal konstrukcyjna

Wykonawca zastosuje stal konstrukcyjng St3S, wg normy PN-H-84020.

Rodzaje przekrojéw poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych wg Projektu Konstrukcji.
Poszczegdlne elementy konstrukcji zostang na budowe dostarczone jako gotowe, warsztatowo
wykonczone, ocynkowane.

taczniki montazowe

marki stalowe

kotwy, nakretki i podktadki

topniki do spawania i napawania tukiem krytym wg PN-M-69355
druty lite do spawania i napawania stali wg PN-M-69420

elektrody stalowe otulone do spawania i napawania wg PN-M-69430
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2.3

2.4

2.5

4.1

Farby

Wykonawca wykona powtoki malarskie konstrukcji stalowej wg projektu:

- warstwa podktadowa zostanie wykonana na wytworni konstrukcji, przed dostarczeniem na budowe
- warstwa nawierzchniowa zostanie wykonana na budowie po zmontowaniu konstrukcji

- farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna

- farba ftalowa nawierzchniowa

Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy elementy stalowe na Plac Budowy z naniesionymi petnymi powtokami
malarskimi podktadowymi zgodnie z Projektem i Specyfikacjg. Dostawa profili, blach i tgcznikow
nastgpi nie wczesniej niz 7 dni przed planowanym montazem.

Kazdej dostawie konstrukcji stalowej na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji
wysytkowej zawierajacej:

. nazwe wytworni, .

. numer identyfikacyjny zamowienia,

. nazwe i adres Placu Budowy,

. wyszczegolnienie elementow wysytkowych,

. deklaracje zgodnosci,

. atesty stali profilowej,

. atesty tacznikow,

. protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatdw na utwardzonym i odwodnionym podwyzszeniu.
Szczegoblnie wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty sie o siebie. taczniki, farby i
inne akcesoria bedg przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym z podtoga wyniesiong
ponad poziom terenu.

SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do prébnego uzycia
sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci
przedstawiciela Inspektora.

TRANSPORT

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywad wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadac oznaczenia i cechy zgodnie z PN- 73/H-011 02.
Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukgji.

Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg i wysytana w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawcg montazu. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki
transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych
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4.3

4.4

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

naprezen, deformacji lub uszkodzen. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposoéb,
aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

0Odbioér konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwdérca konstrukcji
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy wytaczone sg
farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawia Inzynierowi
Projektu. do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyiek. Inzynier moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi
WybNorca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze
wzgleddéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja pekniecia lub inne
uszkodzenia, element (lub jego czes$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie warsztatowe

Wymagania ogolne

Konstrukcja stalowa bedzie klasy 3. Potgczenia warsztatowe beda spawane.
Wykonanie i tolerancja

Wykonanie warsztatowe i tolerancja wg PN-B-06200 (pkt.4, tablice: 4do9).
Potaczenia spawane

Przygotowanie krawedzi do spawania wg PN-M-69014. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.5). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i
odbiorowi zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, oraz zalacznik B). Szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na spawane potgczenia doczotowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200 (pkt.B), oraz PN-
EN ISO 12944-7. Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki galwanicznej
(ocynkowanie) powinna by¢ oczyszczona do stopnia St2 wg. PN-EN ISO 12944-4. Wykonawca
dodatkowo wykona powtoke malarskyg, podktadowa (warstwa 1) na warsztacie.

Grubos¢ warstw malowania:

I-sza warstwa - farbg do gruntowania gr. 75,0um ( na warsztacie)

II-ga warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 75,0pm

ITI-cia warstwa - farbg nawierzchniowg gr. 50,0pm
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.5.1

5.5.2

Wbudowywanie konstrukcji na placu budowy.

Rozpoczecie robét moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.
Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Wykonawca moze skorzystac ze sposobu
montazu konstrukcji nadprozy, opracowanego przez konstruktora i zamieszczonego w opisie do czesci
konstrukcyjnej projektu.

Akceptowanie stosowanych technologii.

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okre$lona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej,
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora

Kontrola wykonywanych robét.

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbioréw czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
Sktadowanie konstrukcji na placu budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwércy. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfadac zgodnie z projektem technologii montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub woda, sposéb uktadania konstrukcji
powinien zapewnié:

jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosé,

dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

dobrg widocznos$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Wykonanie potlaczen statych na miejscu budowy.

5.5.2.1 Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajgac w to spoiny
sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgdaé wykonania obliczen sprawdzajacych
skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
B-06200 (pkt.5). Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5 oC.
Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego ja spawacza jego marka.
Wszystkie spoiny montazowe po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
wymaganiami PN-B-06200 (pkt.9.4, tablica 19, zatacznik B). Szczegdlng uwage nalezy zwrocié¢ na
styki montazowe blachownic (Poz.W3). Koszty badan ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a
wykonywacd je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytwdérca zobowigzany jest
gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramoéw i protokotéw i przekazac jg Inspektorowi
Nadzoru podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jakosci robét obejmuje:
a) na etapie wstepnym:
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7.1

8.1

8.2

8.2.1

8.2.2

9.1

. weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni,
. pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow
. badanie potaczen spawanych

. kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

. jakos¢ tacznikow.

b) po zakonczeniu montazu i malowania:

. sprawdzenie ogb6lnej geometrii ustroju
. sprawdzenie potaczen montazowych

. sprawdzenie wykonczenia zakotwien

. koncowy pomiar powtok malarskich

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestyciji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja Odbiorowi Czesciowemu wg zasad ujetych w
Specyfikacji ST Wymagania ogdine.

Rodzaje odbioréw
Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinina by¢
zaopatrzona kazda dostawa stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcy,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej.

Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej.

a) odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy,
b) odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
c) sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:
. zgodnos¢ uzytych profili
. prawidtowe wykonanie potaczen spawanych i skrecanych

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-M-697 Spawalnictwo - Wadliwosci ztaczy spawanych — Oznaczanie klasywadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-69777 Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie wynikow
badan ultradzwiekowych

PN-H-01107 Stal- Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw

PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

PN-EN ISO 12944-4 Farby ilakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocaq
ochronnych systeméw malarskich.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.
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SST-B-7 POKRYCIA DACHOWE
kod CPV 45261210-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej {ST}

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i pokrycia
dachu nad budynkiem laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie pokrycia dachowego na budynku hali produkcyjnej, oraz wykonanie niezbednych
obrébek blacharskich i osadzenia swietlikéw dachowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogélne"

1.4.1 pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej uktadanych i
mocowanych do konstrukcji dachu

1.4.2 dachy projektowane - nowo projektowane dachy o okreslonym nachyleniu potaci opisanym na
rysunkach w czesci architektonicznej.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST."Wymagania ogdine"

2.2 Wykaz materiatéw dla wykonania pokryé dachowych:

dach nad hydrofornig:

- paroizolacja bitumiczna VEDATECT AL + V60 S4 na preparacie gruntujagcym EMALIT BV EXTRA
- warstwa ocieplenia z ptyt styropianowych laminowanych EPS 100-038

- papa termozgrzewalna podktadowa VEDATECT G 200 S4

- papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5

dach nad parterem i klatka schodowa:
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2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

- paroizolacja bitumiczna VEDATECT AL + V60 S4 na preparacie gruntujagcym EMALIT BV EXTRA
- warstwa ocieplenia z ptyt styropianowych laminowanych EPS 100-038

- papa termozgrzewalna podktadowa VEDATECT G 200 S4
- papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5

dach nad II-pietrem:

- paroizolacja bitumiczna VEDATECT AL + V60 S4 na preparacie gruntujgcym EMALIT BV EXTRA
- warstwa ocieplenia z ptyt styropianowych laminowanych EPS 100-038

- papa termozgrzewalna podktadowa VEDATECT G 200 S4
- papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5

dach nad I-pietrem:

- paroizolacja bitumiczna VEDATECT AL + V60 S4 na preparacie gruntujgcym EMALIT BV EXTRA
- ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. sr. 10,0cm (warstwa spadkowa z ptyt klinowych)

- warstwa z zaprawy cementowej M-12 gr.4,0cm

- papa termozgrzewalna podktadowa VEDATECT G 200 S4

- papa termozgrzewalna VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5

- warstwa ocieplenia z ptyt styrodurowych URSA XPS N-III-L gr.10,0i 5,0cm

- warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej 150 g/m2

- warstwa zwiru filtracyjnego 16/32mm gr.8,0cm

- taras z ptyt betonowych PROBET DASAG 7438 o wymiarach 50x50x4cm na podsypce piaskowej

Obraébki blacharskie.
- obrobki z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm
taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje do wykonania pokry¢ dachowych taczniki i akcesoria zalecane przez dostawce
materiatéw i bedace czescig systemu pokryciowego zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.

SPRZET
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdilne"
Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.
néz wibracyjny,
nozyce do blach grubych,
delikatng szczotke to czyszczenia blachy
drobny sprzet mechaniczny

sprzet do przycinania i zgrzewania papy
wyciag budowlany do transportu materiatéw na dach

TRANSPORT I SKLADOWANIE
Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST."Wymagania ogélne"
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4.2

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

Transport materiatéw

Rolki papy nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi, bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas
transportu. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach chronigcych przed zawilgoceniem,
promieniami stonecznymi, z dala od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktadaé na réwnym podtozu, w
pozycji stojacej.

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST."Wymagania ogdlne"
Zasady wykonania robét pokryciowych

Uktadanie ptyt ocieplenia

Po wykonaniu kominéw, podstaw dachowych pod wytaz i urzadzenia wentylacyjne, ociepleniu Scian attyki
nalezy oczysci¢ ptyte stropowgq z resztek materiatéw niewbudowanych i innych. Nastepnie nalezy zagruntowac
ptyte za pomoca szczotek malarskich preparatem gruntujacym EMALIT BV Extra.

Na zagruntowang ptyte nalezy potozy¢ warstwe papy paroizolacyjnej z wktadka z folii aluminiowej VEDATECT
AL + V60 S4. Zasady krycia takie same jak w przypadku pozostatych pap termozgrzewalnych. Projektowane
spadki na powierzchni dachu nalezy uzyskaé, z ptyt klinowych styropianowych EPS 100-038 zwyktych,pod
wylewke cementowg lub laminowanych, pod bezposrednie pokrycie papa, o zaktadanym spadku 3%. Plyty
nalezy mocowac do podioza tacznikami systemowymi, przyjmujac 4szt/m?2.

Na wyprofilowanej powierzchni dachu, nalezy utozy¢ warstwe ocieplenia z ptyt styropianowych EPS 100-038
laminowanych. Ptyty nalezy uktadac na kleju do styropianu VEDATEX. Plyty nalezy uktada¢ tak aby ich spoiny
nie pokrywaty sie z tgczeniami ptyt I-szej warstwy (klinowych). Wszystkie naroza przy styku powierzchni
dachu z elementami pionowymi nalezy wykonczy¢ klinami styropianowymi 15x15cm mocowanymi na kleju
VEDATEX. W przpadku dachu nad I-szym pietrem, warstwe pokrycia papowego nalezy wykona¢ na
wyprofilowanej powierzchni z ptyt klinowych styropianowych i warstwie wylewki cementowej. Ociepleniem,
beda tu ptyty styrodurowe URSA XPS N-III-L uktadane w 2 warstwach : spodniej z ptyt gr.10,0cm i
wierzchniej, uktadanej prostopadle do poprzedniej gr.5,0cm. Phyty nalezy uktadac scisle obok siebie, taczenia
ptyt warstwy goérnej nie mogg sie pokrywac z taczeniami ptyt warstwy dolnej. Po wykonaniu warstwy
ocieplenia, nalezy utozy¢ warstwe separacyjng z geowtdkniny o gramaturze 150g/m2, wyprowadzajac
geowtdknine na $cianki attyki. Geowtdknine nalezy uktadaé z zaktadem ok.20,0cm i mocowacd do ptyt
ocieplenia szpilkami systemowymi. Na tak przygotowanym podiozu ,nalezy rozscieli¢ warstwe zwirku
ptukanego filtracyjnego o uziarnieniu 16/32mm o gr. ok.8,0cm.

Taras z ptyt betonowych PROBET DASAG 50x50x4cm nalezy ukfada¢ w zaprojektowanym miejscu w
obramowaniu z katownika ocynkowanego 45x45x4mm, na podsypce piaskowej.

Krycie dachu papq

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych produkcji
VEDAG nalezy pamietac o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koricowy sukces,
to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres
czasu.

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzié¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$é przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

2. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
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e 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

e +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

3. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

4. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
kominéw, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

5. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez ze wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%

6. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé wmiejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch
koncéw do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakfad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

8. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannosciq, .
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

9. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledm siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem
45°, Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikéw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w
rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

5.2.3 Wykonczenie Scian attyki od strony dachu i kominéw
Scianki attyki i kominy nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.5,0cm. Na ptyty nalezy nanie$¢
warstwe siatki zbrojeniowej na zaprawie szpachlowej (zbrojeniowej) wg systemoéw ocieplen. Warstwe papy
nawierzchniowej nalezy poprzez kliny wyprowadzi¢ na tak przygotowane $cianki attyki na wys. 20-30,0cm i
wykonczy¢ listwami systemowymi.

5.3 Zasady wykonania obrobek blacharskich

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac na budowie i dostosowa¢ do istniejgcych warunkoéw.
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6.2

6.3

8.2

10.

Blacha do obrébek powlekana gr. min 0,55mm. Zabrania sie ciecia blachy szlifierkami katowymi.
KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST."Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obréobek obejmuje:

. ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
. ocene przygotowania podtozy
. ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie
z wytycznymi producentéw i normami
. sprawdzenie mocowania obrébek. jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkow
. ocene praktyczna skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjq przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST."Wymagania ogdline"
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SST-B-8 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA, FASADY
kod CPV -45421100-5

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce montazu S$lusarki
okiennej i drzwiowej oraz fasad elewacyjnych w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa
Laboratorium Biotechnologii dla Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1
Zakres robét objetych ST

Zakres robét ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i
obejmuje wykonanie i montaz:

. slusarki okiennej aluminiowej

. $lusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej

. fasad elewacyjnych

. stolarki drzwiowej wewnetrznej

. balustrad wewnetrznych, drabin, $lusarki pozostatej

Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (drzwi,wrota, bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwoér budowlany, ktoéry
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogélne

0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja,
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. Wymagania ogélne"

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST. "Wymagania ogoélne"
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2.2

2.3

2.4

2.4.1

Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

. znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

. znakiem bezpieczenstwa.

Drzwi i bramy powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z oscieznica, fabrycznie
wykonczone, wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacja techniczng.

Slusarka okienna

Slusarka aluminiowa, kolorystyka w czesci rysunkowej dokumentacji konstrukcje $lusarki
otworowej nalezy wykonac¢ z profili aluminiowych wielokomorowych. Gtebokos$é zabudowy dla ramy,
stupka i rygla wynosi 77mm, gtebokos$¢ zabudowy dla skrzydfa wynosi 85mm. Wspédtczynnik
przenikania ciepta dla ramy i skrzydfa okna Uf<1,60W/(m2K) na podstawie PN EN ISO10077-2, dla
szkta Ug=1,1 W/m2*K. Profil skrzydta okiennego ukryty za oscieznica. Wariant HD bez profili
okapnikowych.
Szyby zespolone:
a) dla fasady aluminiowo szklanej, w zespoleniu:
- szyba zewnetrzna - szkto hartowane z powiokg przeciwstoneczng (produkowane za pomocg
katodowego napylania magnetronowego kilku powtok metalicznych na bezbarwne szkto float w
warunkach prézni),
- szyba wewnetrzna - szkio bezpieczne laminowane,
b) dla slusarki otworowej, w zespoleniu:
- szyba zewnetrzna - szktlo z powiloka przeciwstoneczng (produkowane za pomoca
katodowego napylania magnetronowego kilku powtok metalicznych na bezbarwne szkto float w
warunkach prézni),
- szyba wewnetrzna - szkfo typu float,
c) dla slusarki otworowej pietra - szklenia wystepujace na wys. mniejszej niz 85cm od podtogi w
zespoleniu:
- szyba zewnetrzna - szkto hartowane z powiloka przeciwstoneczng (produkowane za pomocg
katodowego napylania magnetronowego kilku powtok metalicznych na bezbarwne szkto float w
warunkach prézni),
- szyba wewnetrzna - szkfo bezpieczne laminowane,
Sposo6b osadzania szyb ochronnych budowlanych powinien by¢ dostosowany do klasy szyby
uniemozliwiaé jej wyjecie z rama. Gtebokos$¢ osadzenia powinna zapobiegaé wyjeciu lub wypchnieciu
szyby z zewnatrz.
Parapety okienne — np NAWROPLAST, aglomarmur CALACATTA gr.2,5cm i szer.25,0cm

Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne:
a) Wejscie gtdéwne: - Slusarka aluminiowa.
Drzwi wewnetrzne:
- Slusarka otworowa wewnetrzna z profili jednokomorowych o gtebokosci zabudowy dla ramy, stupka i
rygla 50mm; szklenie szktem bezpiecznym - mat,
- drzwi chtodnicze typu COLD'OR115x210cm - $lusarka wielokomorowa w systemie petnej
izolacyjnosci termicznej
- w laboratoriach - drzwi z kontrolg dostepu;

Drzwi wewnetrzne ptytowe
Drzwi wewnetrzne ptytowe np PORTA NOVA NATURA
Konstrukcja skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa

otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona jest
dwustronnie ptyta HDF. Profil krawedzi skrzydta ,K”. Oba boki oraz géra okleinowane sg tasmg
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2.4.2

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

brzegowa. Pokrycie skrzydta wykonane jest z okleiny naturalnej. Ramka w skrzydle oklejona jest w
kolorze skrzydta. Szpros lakierowany. Okleiny i o$cieznice wg rys. zestawienia,

Oscieznica regulowana, w systemie Porta typ C.

Kolor drzwi i o$cieznic — do ustalenia z Inwestorem

W drzwiach bezposrednio prowadzacych do WC uwzglednié nalezy zamykanie typu wc i kratki
wentylacyjne.

Drzwi techniczne

Drzwi petne o parametrach:
- PORTA EI 30(60) z oscieznicg metalowga, systemowa - wg rys. zestawienia,

Fasady elewacyjne
Konstrukcje aluminiowo-szklane stupowo-ryglowe wg aktualnych parametréw systemu CW50HI oraz:

- stupy i rygle fasady majg statg widoczng szerokos¢ wewnetrzng 50 mm
- stupy i rygle od wewnatrz zlicowane (dopuszczalna odchytka 0.5mm)

- uszczelka miedzyszybowa pajakowa 080.9893.07 (dla stupa i rygla Uf<1,1 W/m2K wg PNEN100772)

- czes$¢ nieprzezierna fasady o szkleniu typu Shadow-Box z ramka termiczng

- okna wg ztozenia 1121/1122

- nawietrzak samoregulujacy VENTALIS wpiety w fasade wg detali

Szyba zespolona ze szktem hartowanym, refleksyjnym (powtoka do wewnatrz zespolenia).
Parametry szklenia: U= 1,1W/m2 x K, Lt= 48%, g= 30%, Lr=21%

SZKLENIA NIEPRZEZIERNE

Szyba zespolona ze szktem hartowanym, refleksyjnym (powtoka do wewnatrz zespolenia), na szkle
wewnetrznym emalia w kolorze dobranym pod katem ujednolicenia elementéw przeziernych i
nieprzeziernych. Przed zamoéwieniem nalezy przygotowaé prébke szkta emaliowanego do akceptacii.
Szkto referencyjne: SGG SECURIT ANTELIO 6/0MS16 / SECURIT PLANILUX 6+ emalia (RAL do
uzgodnienia).

Balustrady wewnetrzne, rolety i drabiny zewnetrzne

Balustrady wewnetrzne balkonowa - balustrada catoszklana PROGLAS CL 01, mocowanie
boczne, wg rys. szczegoétowych,

Balustrada schodowa - balustrada z ksztattownikéw stalowych zamknietych, warsztatowo
wykonczona i pomalowana, pochwyty stalowe z rur na wspornikach, malowane proszkowo.
Drabiny wytazowe na dach z rur ze stali nierdzewnej

Rolety wewnetrzne

- rolety systemu zaciemniajgcego WAREMA (uruchamiane silnikiem, ze zdalnym sterowaniem
radiowym) w oknach pracowni na pietrze, wg oznaczen na rysunkach architektury oraz zestawien
$lusarki okiennej,

Dzwig osobowy

- dzwig osobowy firmy GREEN LIFT typ MRL MC o udzwigu 920,0kg

SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. Wymagania ogdlne"”

Sprzet do wykonania roboét
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4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

Prace montazowe nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST. Wymagania ogdlne”
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi i okna w transporcie sq oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane
w kompletach drzwi z oscieznicq i zabezpieczone przed roztgczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. Wymagania ogolne".
Montaz $lusarki i dzwigu osobowego

Slusarkle nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta, wskazane aby montaz prowadzita firma
polecona przez producenta. Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia),
potaczenia konstrukcji oraz obrébki nalezy wykonacé zgodnie z zatgczonymi detalami i z wytycznymi
dostawcy systemu. Montaz dzwigu wraz z osadzeniem drzwi przystankowych i wykonaniem wszystkich
niezbednych prac uzupetniajacych, nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej wskazanej przez producenta
dzwigu.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

. ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

. brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i okué

. odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie
wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

. otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie bez zacie¢,

. otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac lub
zamykag,

. zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
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7.1

8.1

8.2

10.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST."Wymagania ogdline"
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

. odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego

. robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

. odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

. odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
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SST - B-9 TYNKI I OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45324000-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot
tynkowych w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

. tynkéw wewnetrznych
. gtadzi gipsowych na tynku
. ukfadanie ptytek sciennych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogélne"

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie zewnetrzng i
wewnetrzna elementéw budowli (gtdwnie Scian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego
wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywow atmosferycznych lub innych
czynnikéw (np. wyzjewy, pyty, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od
dziatania ognia i wysokich temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli,
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywoéw atmosferycznych.

Tynk wewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie Scian i sufitow itp. Od wewn. strony budowli.

Naroznik ochronny - element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara, wykonany z
katownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do naroza $ciany przed
tynkowaniem.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST "Wymagania ogélne"

MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

ST. "Wymagania ogoélne".
Materiaty

Tynk wewnetrzny

. cement portlandzki 35
. wapno gaszone

. piasek do zapraw

. woda

Gladz gipsowa

. gips szpachlowy
. woda

Uktadanie ptytek $ciennych

. ptytki $cienne glazurowane np RAKO Sandstone Plus 30x60cm
. zaprawa klejowa np Ceresit CM-11 do ptytek ceramicznych

. zaprawa spoinujaca Ceresit CM-31

SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogolne"
Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"

Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowacd i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w

sposo6b zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty z

wyjatkiem piasku nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogélne"

Zasady wykonania robét
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5.2.1 Tynk wewnetrzny

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych . Mury nalezy oczyscic z
wystajacych grudek zaprawy a zanieczyszczenia ttuste - wyskrobac¢. Podtoze nalezy oczysci¢ na sucho
z pytu i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podtoze nalezy zwilzy¢. Wykonawca wykona
tynki zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze dla tynkéw kategorii III

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie
ma niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin po tynkowaniu.

5.2.2 Oktadzina Scian z ptytek ceramicznych

Wykonawca rozpocznie ukfadanie ptytek po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i
tynkarskich na danym obszarze robét, zakoniczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebié
itp., a przed zainstalowaniem grzejnikdéw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje
wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg niezamierzone rdznice
w kolorze plytek uktadanych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ptytki nalezy przycina¢ rowno i
starannie, uktada¢ na zaprawie klejowej elastycznej np. Ceresit CM-11. Klej powinien pokrywac catq
powierzchnie podtoza i catg tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajacq
zaprawe z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen. Ptytki nalezy rozmieszcza¢ wg. uprzednio
opracowanych i zaakceptowanych rysunkoéw i uktadaé¢ do wysokosci sufitu podwieszonego. Przyjeto
ptytki z kolekcji RAKO Sandstone Plus-60x30cm

5.2.2.1 Spoiny

Spoiny na catej powierzchni podtég musza by¢ rownolegte do gtéwnej osi pomieszczenia lub elementéw
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiadac grubosci ptytek i statg szerokos¢ 3 mm.
Nalezy usung¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosowac spoiny w kolorze uzgodnionym z Inspektorem.
Wykona¢ spoiny jak najszybciej po utozeniu ptytek na zaprawie, by unikna¢ ewentualnych uszkodzen. Po
stwardnieniu spoin nalezy wypolerowac ptytki na scianach suchym materiatem. Do spoinowania nalezy
przyjmowac spoiny elastyczne np. Ceresit CM-31

5.2.3 Gfadz gipsowa
Podtoze musi by¢ nos$ne, czyste, wolne od kurzu. Podtoze zwilzy¢ wodga. Stabo chtonne podtoza
zagruntowad preparatem gruntujgcym. Grubos$é warstwy nie moze byé mniejsza niz 3 mm i wieksza
niz 5 mm. Gladz nanies¢ recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn
tynkarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. "Wymagania ogolne"

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt oktadzinowych $cian obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),

. sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich zgodnie
z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,

. sprawdzenie doktadnosci wykonania prac i zgodnosci z nastepujgcymi wymogami dla

oktadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych:
- odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3 mm na dtugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2 mm na dtugosci 2 m,
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6.3

7.1

8.1

8.2

9.1

10

- nieréwnomierno$¢ szerokosci fug max. 0.5 mm,

- nieréwnomierno$¢ wystepu sasiadujacych ptytek max. 0.5 mm,

- niedopuszczalne sg zabrudzenia ptytek klejem, fugaq, silikonem i innymi materiatami.
Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST. "Wymagania ogdline"
Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy

. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST - B-10 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST
Roboty malarskie obejmuja:

- malowanie tynkow $cian i sufitbw wewnetrznych
- malowanie sufitéw z ptyt g-k
- tapetowanie $cian

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogolne"

Malowanie - czynnos¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje stuzgca do
malowania.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST."Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z zaleceniami producenta materiatdw okreslonymi w
kartach technicznych materiatéw. W przypadku, gdy wystgpig réznice miedzy zaleceniami producenta
a wymaganiami tej specyfikacji nalezy przedstawic je Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie
materiaty zatwierdzonych producentéw mogg znajdowac sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi
inaczej. Po zakonczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozciefczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady
etc. nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach. Prace malarskie nalezy wykonac
zgodnie z niniejszg specyfikacja, jednakze Wykonawca moze zaproponowac zamienne rozwigzania,
ktére muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST ."Wymagania ogdlne".
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

3.1

3.2

4.1

4.3

Schematy malowan odnoszg sie do elementéw, ktédre majg by¢é malowane i zawierajg: przygotowanie
podtoza, rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich.

Kolory okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem.
Wszelkie materiaty do prac malarskich dostarczane sq przez Wykonawce. Materiaty nalezy zastosowad
zgodnie ze specyfikacja i dostarczy¢ na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamknietych, nie
otwieranych opakowaniach. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na
opakowaniu powinna znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajgca zawartosc.

Farby do malowania scian

. farba OPTIVA MATT 5 kolor, f-my TIKURILLA
L] farba gruntujaca OPTIVA GRUNT

Farby do malowania sufitow

. farba OPTIVA MATT 5 biel, f-my TIKURILLA
L] farba gruntujagca OPTIVA GRUNT

Tapetowanie $cian

] okleina winylowa VESCOM typ DELTA
] klej do tapet VESCOM V2000

SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogoélne"

Sprzet do wykonania robét

Prace malarskie nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki., pedzle
oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego.Narzedzia do
malowania natryskowego przed przystapieniem do prac malarskich podlegajg kontroli i zatwierdzeniu
przez Inzyniera. Odpowiednie tapacze farby nalezy zainstalowac¢ miedzy pistoletem a nadmuchem
powietrza. Pistolet do malowania natryskowego powinien by¢ wyposazony w regulator dyszy i miernik
ci$nienia. Sprzet do czyszczenia podtozy jak szczotki druciane, narzedzia mechaniczne.

Sprzet do kontroli grubosci i jakosci powtok. Sprzet nalezy skalibrowac¢ przed uzyciem.

Rusztowania i drabiny

TRANSPORT

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem. Farbe nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.
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5.1

5.2

5.3

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogélne".

Prace malarskie wykonywane beda przez doswiadczonych malarzy a jako$¢ wykonania bedzie na
najwyzszym poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koncowy efekt oraz za zgodnos$¢ prac z
niniejszg specyfikacjq i zaleceniami Producenta materiatéw. Wyschniete powtoki malarskie powinny by¢
wolne od pecherzy i niedociggnie¢ i byé w jednorodnym kolorze.Kolejna warstwa farby moze by¢
naktadana po catkowitym wyschnieciu warstwy spodniej, ktéra posiada odpowiednia grubos$¢ powtoki.
Nalezy przestrzegac czasu schniecia zalecanego przez producenta.

Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usungé wszelkie zabezpieczenia ochronne powierzchni,
ktére nie byty malowane. Nastepnie, nalezy oczysci¢ i wymyc¢ szyby. Tam gdzie to konieczne nalezy
zastosowac specjalne zasady czyszczenia i $rodki czyszczace. Wykonawca powinien uzyskaé wiasciwg,
informacje dotyczacg zastosowania specjalnych srodkoéw.

Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykona¢ prace malarskie na wszelkich powierzchniach, ktére
wymagajg ponownego wykonczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykonczenie byto wadliwe.
Wykonawca powinien uzy¢ dodatkéw, rozcienczalnikéw zgodnie ze specyfikacjami producenta.
Mieszanie nalezy wykona¢ w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach.

Malowanie tynkéw wewnetrznych

Swieze tynki nalezy malowa¢ nie wczeéniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej w
temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie
kruszaca sie, nie pylaca, bez rys i spekan.Prace malarskie mozna rozpoczaé¢ po catkowitym
zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +30°C. W ciagu, co najmniej 3 dni przed malowaniem temperatura
pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosi¢, co najmniej, +5°C. Temperature te nalezy
utrzymac 24 godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie moze spasé
ponizej O°C.

Nalezy starannie malowac¢ narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskac

odpowiednig grubosc¢ farby. W czasie prac malarskich i po ich zakoriczeniu pomieszczenia powinny by¢
wietrzone az do zaniku zapachu. Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢. Kolejng warstwe
farby mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach.

malowanie farba lateksowg — 1+2 (grunt + farba 2x)

Tapetowanie $cian

PRZYGOTOWANIE POD+OZA:

Podtoze musi by¢ suche, jednolite, czyste i wytrzymate (no$ne). Nalezy zagipsowac, wyréwnac,
wzglednie wygtadzi¢ wszystkie rysy, fugi i nierdwnosci. Mocno chtongce podtoze nalezy wczesniej
zagruntowad.

PRZYCINANIE:

Przed tapetowaniem nalezy sprawdzié strukture i wzér. Pocig¢ pasy w wymaganej dtugosci, dodajac
okoto 10cm na wyrédwnanie gérnych i dolnych krawedzi.

KLEJENIE:

Za pomocq "rolki" natozy¢ klej do tapet winylowych np. VESCOM V2000 na przygotowane wczesniej
podtoze. Pasy przycinaé na styk, naktada¢ na posmarowang klejem wilgotng powierzchnie i dobrze
docisna¢ szpachlg malarska. Nadmiar tapety docina¢ nozykiem, aby nie doprowadzi¢ do powstawania
nieréwnych struktur.
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5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni

Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac malarskich
zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakonczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia.

a) oknaidrzwi,

b) lampy, klosze oswietlenia,

c) zawory, $ruby i nity mocujace maszyny, wyposazenie mechaniczne,

d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,

e) platynowane lub polerowane elementy $lusarki.

Podtogi nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby.

Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonac¢ przegladu wszystkich powierzchni i
oczyscic je z wszelkich plam, dokona¢ napraw powlok, jesli zostaty

uszkodzone bez wzgledu na to, przez kogo i usungé wszelki brud, $mieci i odpady powstate w trakcie
jego pracy.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. "Wymagania ogoine"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

» ocene jakosci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
* ocene przygotowania podtoza

* ocene zagruntowania podtoza

+ ilos¢ wykonanych warstw, powtok

» zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:

» grubosci warstw powlok malarskich

» jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki
» sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza

» brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé usuniete i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST."Wymagania ogdline"
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8.2

9.1

10

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;:

. odbiér przed malowaniem - na zgodnos$¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg,
techniczng, projektowanych elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego
kolorystyki,

. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania
. odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,
. odbiorowi korncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkdw.
Minimalne wymagania techniczne

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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SST - B-11 POSADZKI
kod CPV 45432100-5

1.

1.2

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot
posadzkowych w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:

. posadzke z ptytek kamionkowych RAKO seria Sandstone Plus 29,5x59,5cm

. posadzke z ptytek gresowych GRES CERSENIT 33x33cm

. oktadziny schodow z ptytek ptytek kamionkowych RAKO seria Sandstone Plus 29,5x59,5cm
. posadzka z wyktadziny dywanowej np. NEWMOR FLETCO CORDUROY DRIZZLE 352310

. wycieraczki systemowe np. ALUMATEX

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania og6line"

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub
kilku warstw, ktorej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnia', jest plaska i przystosowana do tego,

aby mogt sie po niej odbywac ruch ludzi lub srodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej
przedmiotéw i sprzetu. Zasadniczymi cze$ciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowiaca jej zewnetrzne wykonczenie.
Podklad podiogowy - dolna czes$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca podioze

lub tez stanowigca zespo6t elementédw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podtoze
podtogowe sit skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtaego.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST. "Wymagania ogoline"
MATERIALY

Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST."Wymagania ogdlne"
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

3.

3.1

3.2

3.2.1

4.1

4.2

Materialy posadzkowe

Posadzka z ptytek gresowych i oktadziny schodéw

- ptytki kamionkowe RAKO seria Sandstone Plus 29,5x59,5cm

- ptytki kamionkowe RAKO seria Sandstone Plus 44,5x44,5cm

- ptytki kamionkowe RAKO seria Sandstone Plus 29,5x59,5cm - stopnica
- cokoliki z ptytek RAKO Sandstone cokolik 45x8cm

- listwy cokolikowe, aluminiowe ASPRO ALU 70

- zaprawa klejowa elastyczna AK7P

- zaprawa spoinujagca ASODUR-EK 98-Boden

- ptytki gresowe GRES CERSENIT 33x33 cm

- cokoliki z ptytek CERSENIT cokolik 30x8cm

- zaprawa klejowa np Ceresit CM-11 do ptytek ceramicznych

- zaprawa spoinujgca Ceresit CM-31

Posadzka z wyktadziny dywanowej np NEWMOR FLETCO CORDUROY DRIZZLE 352310
- wyktadzina dywanowa NEWMOR FLETCO CORDUROY DRIZZLE 352310
- Klej do linoleum np. ARDEX PREMIUM 2150

- listwy przyscienne do podtdg

- masa samopoziomujgca

Wycieraczki systemowe ALUMATEX

- wycieraczka systemowa ALUMATEX 200x80cm

SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w WS-00. ,,Wymagania ogélne"
Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania robét posadzkowych

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT
Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST."Wymagania ogélne"”

Transport materiatéw

Materiaty posadzkowe nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w

sposob zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wptywem

czynnikow atmosferycznych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.
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5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"
Zasady wykonania robét

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robét, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., oraz
mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z
zachowaniem reziméw wykonawczych producentéw materiatdéw. Nowo wykonane posadzki nie powinny
by¢ eksploatowane i nie powinno sie po nich chodzié¢ przynajmniej przez 10 dni.

Przygotowanie podtozy pod wyktadziny podtogowe

Istniejace podtoze nalezy oczysci¢ poprzez odkurzenie i zmycie. Na tak przygotowanym podtozu mozna
utozy¢ ptytki podtogowe w pomieszczeniach zgodnie z DT.

Posadzka z ptytek kamionkowych (gresowych)

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic¢ sie czy podtoza i podktady sq wykonane tak, by zapewnié
odpowiednio wyréwnane i regularne ptaszczyzny wykorniczonych powierzchni, majac na uwadze
przewidywane minimalne i maksymalne grubosci materiatéw podktadowych. Przed rozpoczeciem prac
nalezy sprawdzi¢ czy zalecane spadki w podiozu zostaly wykonane. Jezeli sq one nieprawidtowe nalezy
poinformowac Inspektora. Nie nalezy wykonywac spadkéw przez zwiekszanie lub zmniejszanie
wymaganej grubosci materiatu podktadowego. Nalezy sprawdzié¢ czy nie wystepujg niezamierzone
réznice w kolorze ptytek uktadanych w poszczegélnych pomieszczeniach. Nalezy sprawdzi¢ czy klej
dobrze wspétpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju.
Ptytki nalezy przycinaé rowno i starannie. Przycinanie ptytek powinno by¢ ograniczone do minimum,
zachowujac mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato wyeksponowanych miejscach. Ptytki nalezy
uktada¢ na klej dedykowany do tego typu prac Klej powinien pokrywac catg powierzchnie podioza i
catg tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajgcq zaprawe z ich
powierzchni i spoin bez uszkodzen Usytuowanie przerw dylatacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Dylatacje wypetni¢ profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do ptytek Ptytki nalezy
rozmieszcza¢ wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzoréw.

Na posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, laboratoriach i komunikacji przyjeto ptytki kamionkowe
RAKO z serii Sandstone Plus 29,5x59,5cm i 44,05x44,5cm. Ptytki nalezy uktada¢ na zaprawie
klejowej elastycznej AKZ7P i spoinowac spoing elastyczng ASODUR-EK 98-Boden. Posadzke
wykonczy¢ cokolikiem z ptytek cokolikowych 44,5x8,0cm RAKO Sandstone Plus lub listwami
cokolikowymi ,aluminiowymi ASPRO ALU 70. (wg projektu)

W sanitariatach, pod posadzke z ptytek, nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng ptynnej folii SANIFLEX.
W pomieszczeniach technicznych wykona¢ nalezy posadzke z ptytki gresowych CERSENIT 33x33cm i
zakonczyc¢ja cokolikiem 33x6,0cm tej samej serii co ptytki posadzkowe.

Spoiny na catej powierzchni podtég muszg by¢ réwnolegte do gtéwnej osi pomieszczenia lub
elementéw charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiadac grubosci ptytek i statg
szeroko$¢ 3 mm. Nalezy usuna¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia.

Stosowacd spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykona¢ spoiny jak najszybciej po
utozeniu ptytek na zaprawie, by uniknaé¢ ewentualnych uszkodzen. Po stwardnieniu spoin nalezy
wypolerowac ptytki na $cianach suchym materiatem. Spoiny nalezy zaimpregnowac przeciw wilgoci i
brudowi.

Na stopnie schodowe nalezy stosowac ptytki ryflowane, antyposlizgowe RAKO stopnica 59,5x29,5cm
Podstopnice i podesty mozna wykonac z ptytek posadzkowych RAKO.
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5.2.3 Posadzki z wyktadziny dywanowej NEWMOR FLETCO CORDUROY DRIZZLE 352310

Podtoze powinno by¢ czyste twarde, wolne od ttuszczu i brudu. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia min.+1°C i przy tej samej temperaturze podtoza. Do przyklejania wyktadziny nalezy
stosowac klej zalecany przez producenta. Nie nalezy stosowa¢ w tym samym pomieszczeniu
wykfadziny pochodzacych z réznych serii produkcyjnych. Przycinajac wyktadzine nalezy uwzglednié
zmiany wymiarowe pod wptywem s$rodkéw zawartych w kleju. Uktadajac wyktadzine nalezy.
postepowacd zgodnie z instrukcjg producenta. Wyktadziny nalezy przykleja¢ catg powierzchnig. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem nalezy natychmiast usunad.

5.2.6 Wycieaczki systemowe

Wycieraczki systemowe nalezy zamontowac w obnizeniach posadzki. Montaz wycieraczek wg. zalecen
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST . "Wymagania ogdlne"
6.3 Kontrola jakosci

6.2.1 Kontrola jakosci podiozy obejmuje

. ocene stopnia zageszczenia podiozy

. grubosci warstw

. ocene réwnosci podktadu

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych

6.2.2 Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatéw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
b) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:
« ocene rownosci podkifadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,
« prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkow,
» jakos¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
» doktadnos$¢ wykonania spoin- réznica max. 1 mm,
» jakos¢ wykonania wypetnienia spoin.

c) ocene jakosci posadzki z wyktadzin sztucznych:
« ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdéw moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,
« prawidtowos$¢ wykonania potaczen poszczegolnych el. wyktadzin
» jakos¢ utozenia ptyt wyktadziny i koordynacje miedzy spoinami
« doktadnos¢ wykonczenia przy $cianach — stosowaé wywiniecie na wys.10,0cm

6.3 Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
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7.1

8.1

8.2

9.1

10.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ."Wymagania ogdlne”

Rodzaje odbioréw

. odbioroér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
. odbiorér wstepny,
. odbiorér koricowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje, wtasciwosci
PN-EN ISO 105-45-1 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST - B-12 SUFITY PODWIESZONE
kod CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania sufitow
podwieszonych w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla
Unwersytetu Rzeszowskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

1.1 Zakres robot objetych ST

. sufity podwieszone z ptyt g-k na konstrukcji systemowej
. sufity podwieszone ARMSTRONG z ptyt g-wtdknowych na konstrukcji systemowej

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogélne"

1.4 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
ST "Wymagania ogélne". '

2.2 Materiaty
2.2.1  Sufity nierozbieralne z ptyt g-k na rusztach - system RIGIPS
- ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR GKB (GKBI) gr.12,5mm
- ksztattowniki rusztu stalowego typu CW75 i CU75 systemu RIGIPS
- masa szpachlowa Rigips Standard
- Masa Pro-Fin do szpachlowania koncowego
- wszelkie tgczniki, tasmy spoinowe, masy szpachlowe, podktadki wg systemu RIGPS

2.2.2  Oktadziny sufitu z ptyt wiéknowych ARMSTRONG

- ptyty sufitu podwieszonego AMSTRONG typ BIOGUARD PLAIN 60x60cm
- ptyty sufitu podwieszonego AMSTRONG typ ULTIMA PLANKS 30x180cm

~BUDOWA LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO”".



59

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegdfowe

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

5.2.3

- ptyty sufitu podwieszonego AMSTRONG typ ULTIMA PLANKS 60x60cm
- konstrukcja wsporcza pod sufit podwieszony ARMSTRONG

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne"
Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdline"

Transport materiatow

Ptyty sg lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzieki wtasnosciom materiatowym nie jest konieczny zaden
specjalny sposéb ich przechowywania czy transportu. Plyty idealnie nadaja sie do szybkiego procesu
budowlanego i moga by¢ instalowane we wczesnej fazie budowy, dzieki odpornosci i stabilnosci
materiatu, jakim jest wetna mineralna.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST "Wymagania ogoélne"
Zasady wykonania roboét

Sufit z ptyt gipsowo - kartonowych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zapewniajac odpowiednie poziomy stropdw, nie dopuszczajac do
pofalowan i zmarszczen powierzchni oraz nieréwnego ustawienia elementéw. Plyty sufitu nalezy
przykreci¢ do konstrukcji wkretami TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosowac fug krzyzowych. Przesuniecia
poprzecznych krawedzi ptyt muszg wynosi¢ minimum jedng odlegto$¢ miedzy tatami. Wykonawca
rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma
niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej O°C w przeciggu 24 godzin po tynkowaniu. Potaczenia
ptyt nalezy wypetni¢ - masg szpachlowg Na $wiezg mase nalezy potozy¢ tasme spoinowg dociskajac za
pomoca pacy do fugi. Natozy¢ warstwe wyréwnawczg po zwigzaniu masy szpachlowej i w razie
potrzeby catos$¢ przeszlifowac. Podczas szpachlowania koncowego, nalezy réwniez zaszpachlowacd
wgtebienia po wkretach, sprawdzajac uprzednio czy wkrety nie wystajg z ptyt. Przy potaczeniu ptyt z
tynkiem, przed szpachlowaniem nalezy naklei¢ taSme malarska w miejscu styku. Po szpachlowaniu
wystajaca czes¢ tasmy nalezy usungg.

Sufit z plyt wiéknowych ARMSTRONG

Sufity systemowe ARMSTRONG rozmieszczaé nalezy zgodnie z rysunkiem sufitow.

~BUDOWA LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII DLA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO”".



60

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegdfowe

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

8.2

Konstrukcja :

Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu nosnego za pomocg odpowiednich
zamocowan . Dolne korice powinny by¢ zamocowanego profili nosnych systemu A24 w rozstawie max
1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i
poziomie. Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte. Maksymalna odlegtos¢
pierwszego wieszaka od $ciany wynosi 300mm.Dodatkowo nalezy caty uktad konstrukcji nosnej i ptyt
docisng¢ klipsami higienicznymi w celu uzyskania szczelnosci stropu. Eliminujemy wéwczas efekt
podcisnienia wynikajgcego z réznicy cisniel pomiedzy przestrzenig miedzy sufitowa a powierzchnig
uzytkowa Zuzycie klipséw przypadajacych na m2 ptyty liczy sie wg wskaznikéw katalogowych firmy
ARMSTRONG. Nalezy je umieszczaé na srodniku profila gtdwnego i poprzecznego .

Montaz ptyt : Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt..

Ptyty ARMSTRONG sg tatwe do ciecia za pomoca systemowego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia
nalezy pomalowacd farba do malowania brzegéw ptyty. Montaz ptyt nalezy dokonywac zgodnie ze
schematami montazowymi zawartymi w katalogu gtéwnym. Zuzycie materiatow konstrukcji i ptyty
podane jest w tabelach opisujacych kazdy system. Zaleca sie jednak obliczenie zuzycia konstrukcji i
ptyty na podstawie projektu i detali potgczen.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania sufitow podwieszonych obejmuje nastepujgce wymagania:
- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na dt. 2 m,
- nieréownomiernos¢ odstepow pomiedzy poszczegdlnymi elementami i elem., a $ciang max. 3 mm,
. nieréwnomiernos¢ wystepu sasiadujgcych elementéw max. 2 mm,
. niezgodnos$¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowang j:1 O mm.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"
Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
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9.1

10

. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST - B-13 ELEWACIE
kod CPV 45453000-7

1.

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3

2.1

2.2

2.2.2

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania elewacji
w budynku laboratorium w temacie ,, Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Unwersytetu
Rzeszowskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

- tynku zewnetrznego cienkowarstwowego mineralnego w systemie STO na styropianie

- okfadzina $cian z ptyt elewacyjnych aluminiowych REYNOCLAD na ruszcie systemowym
- obrébki blacharskie

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogélne"

Tynki - powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzna
elementéw budowli (gtéwnie $cian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywoéw atmosferycznych lub innych czynnikéw (np.

wyzjewy, pyly, wilgoé, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i
wysokich temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli,
wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywéw atmosferycznych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne"

MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w
specyfikacji ST "Wymagania ogdlne". !

Materialy

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny STO-ISPO THERM gr.1,5mm
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2.2.3

2.2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

masa do klejenia styropianu Sto-Baukleber

masa szpachlowa z mikrowtéknami do zatapiania siatki- zaprawa zbrojgca ISPOS 2
siatka z wtdkna szklanego StoGlasfasergewebe

preparat gruntujacy StoPutzgrund

tynk mineralny StoMiral K gr.1,5mm

farba silikonowe-zywiczna Lotusan

polistyren ekspandowany EPS 70-040 gr. 18,0, 12,0cm

taczniki do ptyt styropianowych - systemowe

listwy narozne, okapowe, startowe

Oktadzina s$cian z ptyt elewacyjnych REYNOCLAD

. metalowa konstrukcja nosna, systemowa, mocowanej do konstrukcji budynku.
. panele elewacyjne aluminiowe REYNOCLAD

. ptyty z wetny mineralnej PANELROCK F gr.12,0cm

. taczniki systemowe

Wszystkie elementy systemu pochodza od jednego dostawcy.

Obrdébki blacharskie

. podokienniki prefabrykowane szer.25,0cm z blachy stalowej powlekanej
. obrébki z blachy stalowej powlekanej
SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez

producenta stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKLADOWANIE
Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"

Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy

sktadowaé w pomieszczeniach suchych.
WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST "Wymagania ogoélne"
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5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Zasady wykonania robét

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, mineralny STO MIRAL K gr.1,5mm

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢ >=+4°C.
Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona
przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrobek
blacharskich i uszczelnien.

Do opracowania projektu ocieplenia oparto sie na kompletnym i sprawdzonym systemie np. firmy
Sto. Zastosowanie kompletnego systemu gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad , ponadto
gwarantuje staty nadzér dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz bezptatne
szkolenie pracownikéw na placu budowy.

Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ masy klejowej ( nie stuzy do zatapiania siatki ) Klej
na ptyte nanosi¢ w nastepujacy sposob ; pasek 5 cm materiatu dookota ptyty i w $rodku trzy placki
wielkosci dtoni. Ilos¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby ptyta byta przyklejona 40 % swojej
powierzchni.Ptyty przykleja¢ z przesunietymi pionowymi spoinami . Potgczenia ptyt nie mogg
znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciggtych. Nie nalezy wprowadza¢ kleju w potaczenia ptyt
styropianowych . Powstajgce szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy
pomocy specjalnej pianki , ktéra znajduje sie w ofercie firmy, dostawcy systemu.

W celu wzmocnienia naroznikdw zewnetrznych oraz kantéow nalezy zastosowac naroznik plastikowy
wraz z siatka. Naroznik ten przykleja¢ do ptyt styropianowych przy pomocy masy zbrojacej. Przy
pomocy tego naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie oscierza okienne,drzwiowe i narozniki. na
powierzchni ptyt styropianowych, siatki zbrojace muszg na siebie odpowiednio nachodzi¢ .

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg do siatki nalezy wszpachlowa¢ diagonalng
siatke z widkna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na plyty izolacyjne
naktada¢ mase szpachlowa na szeroko$¢ pasma siatki zbrojeniowej. Siatke uktadac z 10 cm zaktadem i
lekko wcisng¢ w szpachléwke. Nastepnie zaszpachlowac catg powierzchnie metodg mokre na mokre
tak, aby zapewni¢ catkowite zakrycie siatki. Nie wygtadzaé¢ nadmiernie siatki powodujac gromadzenie
sie mleczka. Jakiekolwiek powstate zgrubienia usungé szpachelkg po wyschnieciu. Optymalna grubos¢
warstwy zbrojgcej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm .

Przed natozeniem powtloki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Czas
schniecia uzalezniony jest od warunkdéw atmosferycznych podczas podwyzszonej wilgotnosci powietrza
okres ten moze sie wydtuzy¢ . Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé¢, po zagruntowaniu elewacji
$rodkiem gruntujacym, przy uzyciu tynku cienkowarstwowego. Tynk nanosi¢ na catg powierzchnie
przy pomocy pac stalowych lub tworzywa sztucznego. Materiat nanosi¢ metodg "mokre na mokre" , w
tym celu nalezy obrabiaé¢ zamkniete ptaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale
odpowiedniej liczby pracownikéw. W czasie procesu wigzania i schniecia chroni¢ warstwe tynku przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych takich jak: nadmierne nastonecznienie, silny wiatr .
Krawedzie dolne zabezpieczy¢ profilem okapowym przyklejajac je do ptyty szpachla. Grubos$¢ ptyt
ocieplenia zalezy od miejsca ich wbudowania, jest okreslona w dokumentacji projektowej. Po
wyschnieciu tynk nalezy pomalowac¢ farbg fasadowg silikonowo-zywiczng w kolorze wg projektu
kolorystyki.

Oktadzina $cian z paneli elewacyjnych aluminiowych REYNOCLAD na ruszcie systemowym

Montaz ptyt wykonac Scisle wg wytycznych producenta. Przed przystgpieniem do realizacji przyjete
rozwigzania detali skonsultowaé z projektantem. Konstrukcje nosng nalezy mocowac¢ do $cian budynku
tacznikami systemowymi dostarczanymi przez producenta systemu.

Miedzy elementami konstrukcji wsporczej nalezy zamocowac ptyty ocieplenia z wetny mineralnej
PANELROCK F gr.12,0cm. Po przyklejeniu ptyt mozna przystgpi¢ do montazu paneli elewacyjnych.
Panele nalezy mocowac do stelaza w systemie dla fasad wentylowanych Panel System.

Zasady wykonania obrdébek blacharskich

Obrdbki blacharskie dostarcza producent oktadzin elewacyjnych w zaleznosci od miejsca wbudowania i
rodzaju oktadziny. Obrébki nalezy uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.
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6.2

6.3

7.1

8.2

10

KONTROLA JAKOSCI
0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne”

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét oktadzinowych $cian obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich
zgodnie z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkdw cementowo - wapiennych,
. sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéow i technologii robot ze specyfikacjg

dostawcy systemu dla tynkéw zewnetrznych,
Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacja przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine"

Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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SST - B-14 OGRODZENIE TERENU
Kod CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia
w temacie , Budowa Laboratorium Biotechnologii dla Unwersytetu Rzeszowskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:
- montaz przeset ogrodzenia zewnegtrznego
- murki ogrodzeniowe z bloczkéw wap-piaskowych gr.25,0cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
ST "Wymagania ogolne"

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogoine"

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji ST
"Wymagania ogodlne". '

2.2 Materiatly
2.2.1 Ogrodzenie typu OPZ 252

- stupki z rury kwadratowej 60x60x2mm h=200 cm

- $ciany fundamentowe, wylewane gr.25,0cm z betonu C-25/30

- ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.5,0cm (ocieplenie $cian fundamentowych i cokotowych)

- materiaty systemu tynkéw cienkowarstwowych STO-ISPO THERM (wykoriczenie cokotéw ponad
terenem)

- panele ogrodzeniowe, systemowe WISNIOWSKI typ OPZ 252 260x170cm
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2.2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.1.1

Murki ogrodzeniowe

- $ciany fundamentowe, wylewane gr.25,0cm z betonu C-25/30

- bloczki wapienno-piaskowe drgzone 25x12x13,8cm

- zaprawa cem-wap M-7

- ptyty styropianowe EPS 70-040 gr.5,0cm (obtozenie murku)

- materiaty systemu tynkéw cienkowarstwowych STO-ISPO THERM (wykonczenie murkéw)
- nakrywy murku z betonu C-16/20

SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogdline"
Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
Segmenty ogrodzeniowe nalezy na odpowiedni wymiar wykonaé na warsztacie wg obmiaru
sporzgdzonego na budowie. Model segmentu ogrodzenia przedstawi¢ do akceptacji Projektanta
Wykopy pod fundamenty ogrodzenia nalezy wykonywac recznie.
TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"

Transport materiatow

Segmenty ogrodzenia nalezy zamontowac bezposrednio po przywiezieniu z warsztatu
wykonawczego.

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Sciana fundamentowa pod cokolik i murki ogrodzeniowe

Wykop nalezy wykona¢ na odktad na gteboko$¢ zaktadang w projekcie, szerokos¢ dna wykopu
powinna zagwarantowaé¢ swobodne wykonanie izolacji pwilgociowej w technologii SCHOMBURG z
materiatéw i zasad jak $cian fundamentowych budynku omawianych w rozdziale SST-B 4 Izolacje.
Sciane ponad terenem (cokolik) obtozy¢ nalezy ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.5,0cm i
siatkg zbrojeniowa systemu ocieplen zatopiong w zaprawie szpachlowej STO i wykonczy¢ tynkiem
mineralnym STO MIRAL K gr.1,5mm omawianych w rozdziale SST-B 13 Elewacje

Sciany fundamentowe obsypa¢ ziemig z odkltadu wg zasad wykonania zasypéw omawianych w
rozdziale SST-B 1 Roboty ziemne. Pozostatg ziemie rozplantowac po terenie.
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5.1.2 Ogrodzenie z paneli systemowych WISNIOWSKI typ OPZ 252

Stupki ogrodzeniowe nalezy osadzac¢ w Scianie fundamentowej w trakcie betonowania
Sciany. Przesta osadzac¢ na stupkach stosujac taczniki systemowe.

5.1.3 Murki ogrodzeniowe
Murki nalezy wykonac z bloczkéw wap-piaskowych drazonych 25x12x13,8cm na gr.25,0cm na
zaprawie cem-wap M-7. Po stwardnieniu zaprawy murki obtozy¢ plytami styropianowymi EPS 70-
040 gr.5,0cm i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mineralnym STO MIRAL K gr.1,5mm.
Murki zakonczy¢ nalezy czapka betonowa dwuspadowa z betonu C-16/20 wykonczong na gtadko i
pomalowang na kolor zaktadany w projekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne”
6.2 Kontrola jakosci
Kontroli podlega :
gtebokos$¢ posadowienia fundamentu
utrzymanie zatozonego poziomu wysokosci ogrodzenia
prawidtowos$¢ potaczen spawanych
wykonanie muru z bloczkéw
wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne"
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji,
obmiar robét nie obowigzuje.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST "Wymagania ogélne"”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ogrodzenia obejmuje:
wykonanie fundamentu
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10

zakup i dostawe materiatéw

montaz ogrodzenia

wywoz ziemi z wykopdw

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztéow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.
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